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Novoencimera

a: 48 mm.

h: 12 mm.
Longitud: 250 cm.

Material: Aluminio

® Modelo patentado como disefo
industrial.
N° de patente: 0504253-0002(4)

NOVOENCIMERA

Perfil de aluminio de gran versatilidad, para el
remate de bancadas, encimeras, repisas y
peldafios alicatados con cerdmica o cualquier
otro tipo de revestimiento o pavimento.

Decora y protege, aportando la belleza y
resistencia propias del aluminio.

La Novoencimera tiene disponible las piezas
complementarias con las que conseguira un

PROPIEDADES DEL ALUMINIO

= El aluminio es, tras el hierro, el metal mas
utilizado en el mundo, y muy habitualmente
en la construccion moderna, ya que posee
multitud de ventajas técnicas.

= Este material se autoprotege formando
rapidamente al aire una fina capa
superficial de Oxido de aluminio (Alimina
AlL,O3) impermeable y adherente que
detiene el proceso de oxidacion, lo que le
proporciona durabilidad y una resistencia
media frente a la corrosion. Esta capa se
puede disolver con &cido citrico formando
citrato de aluminio.

= El aluminio utilizado corresponde a la
aleacion 6063 segun la European
Aluminium  Association (Designacion

Numérica segun UNE 38-337-82, de
acuerdo con la Norma UNE 38-3003441.)
= Se trata de un material ligero, maleable y

muy resistente. Su masa especifica es de
2,70 g/cm?®,

FICHA TECNICA SPECIFICATION SHEET FICHE TECNIQUE SPEZIFIERUNGSBETTUCH

perfecto acabado: el angulo interior, exterior y
la tapa.

Novoencimera se presenta en acabado
aluminio anodizado (certificado con el sello de
calidad Qualanod). Este proceso permite
aumentar aun mas la resistencia y durabilidad
del aluminio.

= El proceso de anodizado que se realiza
sobre el Novoencimera posee el sello de
calidad Qualanoad. La proteccion y el color
aportados por este proceso son estables,
homogéneos y duraderos, otorgando un
acabado y apariencia estética de maxima
calidad.
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RESISTENCIA AL FUEGO

Su comportamiento ante el fuego es de clase
Al, clasificacion segun la norma UNE EN
143501-1:2007. Esta clasificacion equivale a
la clase MO segun la NBE-CPI-96 (de acuerdo
con la anterior norma UNE 23727:1990),
correspondiente a un material no combustible
frente a la accion térmica.



http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BAmina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrato_de_aluminio
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La Novoencimera se presenta en aluminio anodizado, garantizado por el sello de calidad

Qualanod.
Aluminio ANODIZADO

El aluminio anodizado es uno de los metales
con mayores atributos, ventajas y aplicaciones.
Gracias a su durabilidad y resistencia a la
corrosion puede colocarse en exteriores sin
originar desperfectos en el perfil.

El anodizado es el medio mas efectivo para
evitar la corrosion del aluminio. Con la
proteccion anddica, la resistencia a la corrosion
es permanente, aunque cualquier dafio
mecanico que se origine en la superficie
rompiendo la pelicula anédica puede crear una
Zonha con riesgos de ataque.

También proporciona proteccion frente a la
abrasion y al desgaste, y aumenta la dureza
superficial frente a los golpes. Ademas:

= Mantiene la apariencia de “nuevo” de un
producto.

= Crea una superficie que repele la suciedad
para cumplir con los requisitos de higiene
mas estrictos.

= Crea una superficie decorativa con un color o
brillo duradero y “agradables al tacto”

= Tiene una accion aislante eléctrica.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS

La Novoencimera dispone de piezas
complementarias con las que se consigue un
perfecto acabado y un buen remate: el angulo
exterior (S) e interior (R), la tapa (T), disponible
para el lado izquierdo y derecho.

Estan fabricados en Zamak, una aleacién, no
ferrosa, de Zinc con Aluminio, Magnesio y
Cobre (segun UNE-EN 1774), que permite

XHHEEN Los perfiles anodizados de
== 2 Emac® poseen un espesor
= = homogeéeneo, lo que lo hacen
22> resistente a multitud  de

Qualanod aplicaciones, desde interiores
0 intemperie no agresiva, rural o urbana, hasta
atmosferas marinas o industriales y urbana con
gran polucion; y han sido certificados con el sello
de calidad Qualanod, que regula los
procedimientos, ensayos periédicos y resultados
obtenidos:

= Apariencia y color segun EN 12373-1
= Mediciones del espesor

= Ensayos par el control del sellado e
impregnacion

= Ensayo de resistencia a la abrasién

= Solidez alaluz

= Ensayo de camara salina acética, segun ISO
9227

= Ensayo de inmersion en acido nitrico.
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obtener piezas inyectadas para el perfecto
acabado de las esquinas.

Se trata de un material tenaz, de elevada dureza,
con una gran resistencia mecanica y una
deformabilidad plastica excelente.

Estas piezas complementarias se suministran en

el mismo acabado y color que el perfil al que
complementa.
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COLOCACION
1. Extender abundante material de agarre y
colocar en primer lugar el

pavimento/revestimiento en la contrahuella.

2. Posteriormente extender abundante material
de agarre sobre todo el escalon o superficie
superior de la encimera/bancada donde
vaya a colocarse la Novoencimera.

3. A continuacion, alinear el perfil sobre el
vértice, de manera que descanse sobre la
contrahuella para no dejar el perfil sin apoyo
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(nunca dejar voladizo, el efecto palanca podria
arrancar el perfil y el alicatado).

Presionar el perfil para asegurar la perfecta
fijacion.

4. Seguidamente colocar el pavimento sobre el
ala de fijacion.

5. Finalmente limpiar cuidadosamente los
posibles restos de material de agarre.

LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO

Después de colocar un perfil de aluminio,
recomendamos la limpieza inmediata del
material de fijacibn para evitar pérdidas de
aspecto.

La lana de acero, limpiadores abrasivos y
productos decapantes, no son recomendables
pues pueden rayar, manchar o incluso eliminar
el tratamiento de la superficie del aluminio.
Tampoco es recomendable el wuso de
soluciones carbonatadas, acidas o basicas.

La capa de Oxido natural, formada sobre el
aluminio y destinada a protegerlo de la
corrosion, puede disolverse con &cido citrico,
asi que debe evitarse utilizar limpiadores que
contengan este acido, ya que podria eliminar la
capa protectora del aluminio, disminuyendo su
resistencia a la corrosion.

Aluminio Anodizado

# Aplicacion Exterior

En la préactica, la frecuencia de limpieza en los
componentes estructurales expuestos a la
atmosfera deberia depender del tipo de pieza y
de la agresividad del ambiente.

Para aplicacion exterior dénde la apariencia
decorativa y la funcién protectora son
particularmente importantes como por ejemplo:
marquesinas, entradas de viviendas, fachadas
de comercios, etc., se recomienda una

El Aluminio tiene caracteristicas anféteras. Esto
significa que se disuelve tanto en &cidos fuertes
(como por ejemplo los &acidos clorhidrico (o
Salfuméan) (HCI) y perclérico (HCIO,)), como en
bases fuertes (como la sosa caustica (NaOH), la
potasa (KOH) o el amoniaco (NH3), por lo que su
uso no es recomendable.

El Aluminio también reacciona frente a iones Cu*?
y CI (ya que su pasivacion desaparece, y se
vuelve reactivo). También pueden verse afectado
por el contacto con disolventes que contengan
haloalcanos (hidrofluoroéteres (HFESs),
disolventes clorados (tricloroetileno), etc.), pero
en general resiste a la corrosion debido al 6xido
gue forma la capa protectora.

limpieza semanal. En este caso, con una
limpieza regular, es posible utilizar agua limpia y
una gamuza de piel y después, limpiar las piezas
con un pafio seco y suave.

También puede limpiarse con un liquido de
limpieza sintético, neutro y un pafio, una
esponja, o un cepillo suave.
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Después aclarar con agua limpia y frotar hasta
gue esté ligeramente seco.

La suciedad persistente se puede quitar con
agentes de limpieza aprobados ligeramente
abrasivos o con una rejilla cubierta con polvo
de pulir neutro.

Si se aplica un agente preservante después de
la limpieza a los componentes estructurales, se
deberia tener la precaucion de que solo
guedase una finisima capa de repelente al

4 Aplicacion Interior

Normalmente las partes interiores se pueden
mantener limpias frotdndolas periédicamente
con un pafo suave. Si no se han limpiado
durante algun tiempo, se puede usar un liquido

INFORMACION TECNICA

Puede ampliar la informacién sobre las
caracteristicas técnicas del material con el
que esta fabricada la Novoencimera
descargdndose su Ficha Técnica en
Www.emac.es

Si tiene alguna consulta no dude en contactar
con la oficina técnica: otecnica@emac.es
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agua. No debe ser ni amarillo, ni atraer al polvo o
suciedad y no tener efectos tornasolados. Ceras,
vaselina, lanolina o sustancias similares no son
adecuadas.

Los limpiadores multiusos deben reunir los
mismos requisitos.
Se deben evitar siempre las soluciones

carbonatadas, alcalinas y acidas. No se deberian
usar nunca materiales abrasivos, estropajos
metdlicos, cepillos de alambre, etc.

limpiador neutro y un pafio suave, aclarandolo
después con agua fria limpia. Se pueden pulir con
un pafilo seco y suave para hacerlas parecer
nuevas.

o s En www.emac.es puede
CE‘DW DE Descargarse gratuitamente
Sl | el Manual Técnico de
www.emac.es | Perfiles, donde encontrara
informacion  sobre  todos
nuestros  perfiles, sus  caracteristicas,
utiidades, consejos de limpieza vy
mantenimiento, asi como aplicaciones
especiales y normativas que les afectan.



http://www.emac.es/
http://www.emac.es/
http://www.emac.es/component/fabrik/form/4.html

